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RESUMEN

El presente documento contiene informacion acerca de las practicas empresariales realizadas
por el estudiante Cristian Orlando Gonzalez Rueda, practicas que son realizadas en la empresa
ECOZONA S.A.S, el cual tiene como representante legal a Carlos Alberto Franco Duran. El
practicante labora como ingeniero auxiliar de residencia y tiene como objetivo realizar el
seguimiento y control de la construccion de la recuperacion del pavimento en sitio donde EMPAS
S.A realice trabajos de alcantarillado en los municipios del area metropolitana y es supervisa por
el ingeniero Fredy Rolando Morante Pico. Este documento tiene una breve resefia de la técnica
aplicada para el mejoramiento del pavimento flexible por medio de sellos asfaltos y pavimento
rigido, y se presenta todo el proceso constructivo y cada una de las actividades realizar para
poder lograr el objetivo final del contrato
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AUTHOR(S): CRISTIAN ORLANDO GONZALEZ RUEDA

FACULTY: Facultad de Ingenieria Civil

DIRECTOR: ING. MSc. ALDEMAR REMOLINA MILLAN
ABSTRACT

This document contains information about the business practices carried out by the student
Cristian Orlando Gonzalez Rueda, practices that are carried out in the Company ECOZONA
S.A.S, which has as legal representative Carlos Alberto Franco Duran. The practitioner Works
as an auxiliary engineer of residence and aims to perform the monitoring and control of the
construction of pavement recovery as sites where EMPAS S.A. perform sewer work in the
municipalities of the metropolitan area and is supervised by the enginner Fredy Rolando
Morantes Perico. This documents has a brief overview of the techinque applied to the
improvement of the flexible pavement by means of asplhalt seals and rigid pavement, and the
entire construction process and each of the activities carried out in order to achieve the final
objetive of the contract is presented
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INTRODUCCION

Con el fin de mejorar la infraestructura vial de los distintos sitios del municipio de
Bucaramanga, Floridablanca y Giron. La empresa contratante EMPAS S.A ha
decidido realizar la recuperacién del pavimento en toda el area metropolitana donde
se tuvo que intervenir para mejorar el sistema de alcantarillado.

En el informe se presentan las distintas actividades que se van a realizar por parte
del practicante y se mostraran las diferentes situaciones que se pueden presentar
durante la ejecucion de la obra.

Este proyecto consistié en el mejoramiento de la estructura vial de 5 sitios donde la
empresa EMPAS S.A. realizo el mejoramiento de la tuberia de alcantarillado y por
ende tuvo que intervenir el pavimento. Por este motiva se ha contratado a
ECOZONA S.A.S para realizar las actividades necesarias para dejar la via en
perfecto estado siendo en pavimento rigido o flexible.

Para este proyecto se debe cumplir con todos los requisitos de calidad asignados
por el contratista para que el sello asfaltico y el concreto rigido cumpla todas las
condiciones de seguridad que deberia tener una via.
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OBJETIVOS

Objetivo General

Fortalecer las competencias formativas, con el objetivo de ampliar la vision
profesional poniendo en préactica la formacién académica obtenida durante el
pregrado en la planeacién, ejecuciéon y control de obras civiles.

Objetivos Especificos

Seguimiento y control de avance de obras

Control de la calidad de materiales en obra

15



1. INFORMACION ACERCA DE LA EMPRESA ECOZONA S.A.S

1.1. Resefia Historica

Con el entusiasmo de crear empresa, generar empleo y trabajar para las
necesidades de los ciudadanos surge el 01 de Agosto del 2012 en la Ciudad de
Bucaramanga la idea de asociarse Arquitectos, Ingenieros, Contadores vy
Administradores; para conformar ECOZONA S.A.S con la idea de mantener un
compromiso de Calidad, con un sentido de pertenencia para con su departamento
y el pais entero, demostrando a través de su trabajo, basado en proyectos de
consultorias, disefio y ejecuciéon de obras en las diferentes ramas buscando lograr
siempre el continuo desarrollo de la region y el sector productivo perteneciente.

1.2. Quienes Somos

Es una empresa de servicios de ingenieria, cuyo principal objetivo es el apoyo y
asistencia profesional a entidades publicas y privadas, especialmente en dedicado
a desarrollar todo tipo de proyectos en el campo de la arquitectura y de la ingenieria
mediante el empleo de buenas practicas como el control de la calidad, proteccion
del medio ambiente siendo estos nuestros pilares para que el cliente siempre este
satisfecho con el producto final.

1.3. Visién

Ser una empresa constructora lider en el Mercado Colombiano y comprometida con
el mejoramiento de la infraestructura Urbana, Arquitecténica a nivel publico y
privado, contando con ello con un equipo Humano y tecnolégico de primera calidad
gue nos permita ser reconocida por su Capacidad, Calidad, Cumplimiento y
Seguridad, buscando posicionarnos en los proximos 5 afios en el mercado de la
construccion a nivel Local y Nacional.

1.4. Misién

Nuestra Misién es afirmarnos como una empresa, comprometida con sus Clientes
en el fiel cumplimiento de los contratos Adjudicados, en el Plazo contratado al precio
convenido y con Seguridad.

1.5. Metas
e No perder la credibilidad como empresa econdémica, financieramente
estructurada y con capacidad para realizar proyectos a nivel nacional.

e Crear y desarrollar conceptos arquitecténicos y de ingenieria, que excedan las
necesidades de nuestros clientes en términos de calidad, cumplimiento,
servicios, confiabilidad y proteccion de medio ambiente a costos competitivos.
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e Ser la mejor alternativa para nuestros clientes.
e Hacer de nuestros trabajadores, nuestro mayor valor.

e Tener un parque de maquinaria, que pueda cumplir con los objetivos definidos
en régimen de competitividad y eficacia.

e Compromiso de rentabilidad con nuestros socios.
e Contribuir al desarrollo de nuestro pais.

e Cumplir rigurosamente los objetivos trazados.

1.6. Objetivos Corporativos

e Comerciales: Mantener una comunicacion efectiva que permita conocer y
satisfacer los requerimientos de nuestros clientes, ofreciendo la mejor Calidad
y servicio al mejor costo-Beneficio.

e Operativo: Mejorar sistematica y continuamente en la prestacion del servicio del
disefio, consultoria, interventoria y construccion, con la participacion creativa
del capital Humano y el manejo continuo de estandares de calidad, buscando
permanentemente la satisfaccion del cliente.

e Financiero: Garantizar rendimientos financieros sostenibles en el mediano y
largo plazo.

1.7. Valores Corporativos

e Compromiso

e Eficiencia

e Excelencia

e Respeto por el medio ambiente
e Innovacion

e FEtica

e Responsabilidad
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e Trabajo en equipo

e Cumplimiento

1.8. Politicas de la seguridad y salud en el trabajo — SST

ECOZONA S.A.S., establece dentro de sus actividades la implementacion y el
desarrollo del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo apoyadas
desde la Gerenciay el cual va dirigido a velar por el completo bienestar fisico, mental
y social de los trabajadores ofreciendo lugares de trabajo seguro y adecuado.

En ECOZONA S.A.S., la prevencion de accidentes de trabajo y enfermedades
laborales tiene tanta importancia como la prestacion de sus servicios.

En ECOZONA S.A.S., los procedimientos de higiene y seguridad industrial se deben
implementar paso a paso en los procesos de trabajo en todas las areas; el Gerente
velara por que estos se estén implementando de acuerdo con la programacion
generada a partir de la priorizacibn de los factores de riesgo ocupacional
identificados, para lo cual se destinaran los recursos financieros y llevar a cabo este
compromiso.

Para cumplir dichos principios el Gerente se compromete a:

e Trabajar de la mano con el Vigia de Seguridad y salud en el trabajo, y las
Brigadas de Emergencia.

e Destinar los recursos fisicos, técnicos y financieros que se requieran para el
cumplimiento, de las actividades de control de los factores de riesgo presentes
en el proceso de su actividad econdmica, que puedan originar accidentes de
trabajo y enfermedades de origen laboral.

e Promover el desarrollo de normas y procedimientos seguros para el desarrollo
de procesos y ejecucion de tareas que redunden en el desarrollo seguro de
actividades.

e Disefiar y mantener activo un programa de induccion y re induccion al puesto
de trabajo.

¢ Implementar actividades de promocion y prevencion orientadas al mejoramiento
de las condiciones de trabajo y salud de los trabajadores de la organizacion.
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1.9. Politicade alcohol, tabaco y drogas

ECOZONA S.A.S. es consciente que el uso de sustancias alucinégenas y
psicoactivas y el consumo regular de alcohol y tabaco, son nocivos para la salud de
nuestros empleados y de igual forma disminuyen la capacidad laboral para
desempefarse en forma adecuada, afectando seriamente la seguridad, eficiencia,
productividad de los empleados y de la empresa en general.

Debido a ello, la empresa prohibe:

e Esta prohibido el uso, posesion y/o comercializacion de drogas ilicitas, bebidas
embriagantes y tabaco al igual que el uso inapropiado de sustancias
psicotropicas (agentes quimicos que actian sobre el sistema nervioso central,
lo cual trae como consecuencia cambios temporales en la percepcion, animo,
estado de conciencia y comportamiento), por parte de los trabajadores,
contratistas y subcontratista durante las horas de trabajo, sean estas dentro o
fuera de las instalaciones.

e |gualmente esta prohibido el uso de cualquier sustancia que atente contra la
seguridad propia o la de otros trabajadores, contratistas o subcontratistas en el
normal desemperfio laboral.

e A todos los empleados presentarse al sitio de trabajo bajo la influencia del
alcohol, estupefacientes o sustancias psicotrépicas (Drogas que tienen la
habilidad de alterar los sentimientos, percepciones o humor del individuo
(afectan el sistema nervioso central), produciendo excitacién e incoordinacion
psicomotora), asi como consumirlas y/o incitar a consumirlas en dicho sitio.

Por con siguiente la empresa promueve y fomenta actividades, campafas de
capacitacion y sensibilizacion para prevenir e informar a todos sus trabajadores,
contratistas que se encuentren involucrados en los proyectos de ejecucion.

La violacion de esta politica, asi como la oposicion a las inspecciones o toma de
muestras, se considera falta grave y en consecuencia la Empresa puede adoptar
medidas disciplinarias, inclusive dar por finalizado el contrato de trabajo por justa
causa de acuerdo con lo establecido en el Reglamento Interno de Trabajo y la Ley,
segun sea el caso.

1.10. Politica de acoso labora

ECOZONA S.A.S. da cumplimiento a la Ley 1010 de 2006, Resolucion 652 y 1356
de 2012, conformando el Comité de Convivencia Laboral con el propésito de
prevenir los casos de acoso laboral; de ésta manera se asignaran los recursos
necesarios para el funcionamiento del mismo, realizando actividades de
capacitacion en temas significativos para lograr una armonia en las distintas areas
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de trabajo, comunicacién asertiva y se manejen estrategias de resolucion de
conflictos efectivas y que no impacten de forma negativa el clima laboral.

Por lo anterior ECOZONA S.A.S se compromete a prevenir y erradicar las
conductas del acoso laboral y a defender los derechos de todos los trabajadores
para generar un ambiente de trabajo sano, seguro y adecuado.

Esta politica sera publicada, divulgada y actualizada cada vez que la organizacion
lo considere pertinente. De igual manera estard disponible a todas las partes
interesadas.

1.11. Objetivos del sistema de gestion de seguridad y salud en el trabajo (SG-
SST)

e Garantizar las condiciones de trabajo seguras mediante la identificacion,
evaluacion y el control de los factores riesgo en los lugares de trabajo

e Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales que en materia de
seguridad y salud en el trabajo apliquen a la organizacion.

¢ Implementar sistemas de tratamiento para los riesgos significativos que aporten
a disminuir la probabilidad de ocurrencia y las consecuencias.

e Definir la estructura y responsabilidades del Sistema de Gestion de Seguridad
y Salud en el trabajo SG-SST.

e Implementar un plan de prevencion, respuesta y recuperacion ante
emergencias.

e Monitorear el desempefio del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el
trabajo SG-SS
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1.12. Organigrama Ecozona S.A.S
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1.13. Organigramainicial del proyecto
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1.14. Organigrama final del proyecto
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2. DESCRIPCION DEL PROYECTO

Con el fin de mejorar la infraestructura vial de los distintos sitios del municipio de
Bucaramanga, Floridablanca y Girdn, la empresa contratante EMPAS S.A ha
decidido realizar la recuperacién del pavimento en toda el area metropolitana donde
tuvieron que intervenir para mejorar el sistema de alcantarillado.

La empresa contratante decidi6 dividir el contrato en dos fases, para poder tener
mayor control de las distintas zonas donde se piensa realizar las recuperaciones de
las vias. En la primera etapa la cual se esta realizando actualmente se encuentra
cinco vias involucradas.

La primera es en el Barrio Bucaramanga la cual se le hizo una rehabilitacion total
del suelo por las condiciones en las que se encontraba y se va a pavimentar en
concreto rigido por decision de la empresa contratante, también se encuentran el
Barrio Narifio, Poblado y Santa Cruz estos dos ultimos en el municipio de Giron,
estas tres obras se piensa realizar el mismo proceso de recuperacion, como primero
excavacion en el cajeo de la red principal y secundarias después se hara en relleno
con materiales granulares como base y por ultimo se aplicara el sello asfaltico para
dar por terminado.

La dltima via que se piensa intervenir se encuentra en el Barrio Mutis, aqui la
empresa contratante EMPAS S.A ya habia realizado la recuperacion de la base y
se encontraba la via con la espina de pescado en pavimento, aqui solo se debe
realizar la aplicacion del sello asfaltico para dar por acabada la via.

Actualmente ya se ha entregado completamente las vias de los barrios Narifio,
Mutis, Poblado y Barrio Bucaramanga. En ejecucidén se encuentra el barrio Santa
Cruz y otras vias externas en las que se ha apoyado, importante aclarar que se
realiz6 un cambio de interventoria y durante una semana y media se seguian
realizando algunas actividades en las obras, pero de una forma lenta por que la
nueva interventoria queria realizar el empalme con la anterior interventoria haciendo
reuniones para analizar las actividades de contrato que quedan pendientes.

2.1. Caracteristicas de un proyecto

Para poder definir las caracteristicas de un proyecto se debe pensar en primera
instancia en saber gestionar un proyecto, la gestion de un proyecto es el uso de las
habilidades, conocimientos y técnicas para poder ejecutar de manera eficaz y
eficiente cualquier obra en la cual se esté trabajando y es una estrategia que ayuda
a mejorar los resultados obtenidos al final para poder cumplir con las metas que
tiene la empresa. [14]
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Segun la Asociacién para la Gestion de Proyectos (APM,2013) la gestion de un
proyecto se enfoca en controlar algunas caracteristicas que implican un mejor
rendimiento en la ejecucion. [14]

e Comprender las necesidades de los grupos de interés

¢ Planificar que se necesita hacer, cuando, por quien y bajo qué instancias
e Coordina el trabajo de las personas involucradas

e Supervisar el trabajo que se realiza

e Gestionar cualquier cambio de plan

e Alcanzar resultados satisfactorios

Para poder alcanzar las metas propuestas al iniciar la gestién del proyecto se debe
estudiar por qué se debe realizar y lo que se lograra hacer para crear ese estado de
satisfaccion en la comunidad la cual esta involucrada.

Para el &rea metropolitana en los planes de desarrollo efectuados en los tres
municipios es importante el mejoramiento de la malla vial de cada sector, como meta
0 proposito para los tres municipios en los que se desarrolla es importante cumplir
con las metas resultados en los planes de desarrollo y realizar la gestién del
mantenimiento de la malla vial en gran parte de la ciudad; para la empresa EMPAS
S.A es importante dejar las vias como inicialmente estaban antes de que ellos la
intervinieran haciendo los respectivos cambios de tuberia en el alcantarillado y para
la empresa contratista la meta es realizar un trabajo satisfactorio para la comunidad
y para la empresa contratista la cual es la que verifica que las actividades ejecutadas
durante la obra se hayan realizado de acuerdo a las normas establecidas.

Para poder lograr la meta establecida en un proyecto se deben ir cumpliendo ciertos
objetivos los cuales afectarian el desarrollo del proyecto si alguno de ellos se
encuentra fallando, asi que se deberia considerar como criterios para el éxito de un
proyecto porque estos podrian estar determinando el resultado final de la obra y
dependiendo de cada uno se podria decir que tan exitoso fue o no el proyecto.

Cuando se habla de gestion de proyectos se deben analizan objetivos multiples para
un proyecto pequeiio, mediano y grande.

e Tiempo

e Costo

e Desempefiio
e Riesgo

Para cualquier obra los tres primeros objetivos vienen amarrados uno del otro, esto
guiere decir que si alguno de estos disminuye los otros dos empiezan a variar al
mismo tiempo.
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En la siguiente llustracién 1 se muestra el concepto de objetivos multiples respecto
al tiempo, costo y desempefio. [14]

llustracion 1EIl triangulo de la restriccion

Tiempo Coslo

Desampenio

Fuente: Gestidon de Proyectos, Dr. William Wallace
Representa el triangulo de triple restriccion aqui se muestra la realidad al ejecutar
una obra y como entre estas tres caracteristicas se afectan una con otras.

Trayendo este triangulo y representandolo en la practica empresarial con la obra
que se esta ejecutando se puede decir que por problemas que se han venido
presentando en obra han representado la disminucion del desempefio y esto hace
gue el tiempo que estaba estipulado una actividad tenga que ampliarse para poder
ejecutar completamente y que a raiz de este inconveniente se ha aumentado el
tiempo y se ha disminuido el desempefio o rendimiento de los trabajadores y se ha
tenido que contemplar un sobrecosto por los retrasos que se estan presentando al
tener que detener el trabajo en la obra.

Respecto a nuestro ultimo objetivo mencionado se toma como esos problemas que
se pueden presentar en una obra y que puede afectar la ejecucién de la misma.
Esta incertidumbre se debe tener en cuenta para muchas situaciones y en algunas
ocasiones podemos tener la solucién en el mismo instante que se presenta, pero
por falta de planeacion se debe detener la ejecucion de la obra.

En la ejecucion de la obra se han venido presentando distintas situaciones las
cuales han afectado el desarrollo de la obra y por ende se ha tomado la
determinacion de detener la obra, en algunas ocasiones se ha podido solucionar de
forma répida y en otras no, todo ha dependido de la gravedad de la situacion que
se presenta.

Las siguientes son situaciones que se han presentado en el proyecto y han afectado
de forma importante el proceso.
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Fuerte y constantes lluvias en horas de la tarde en el Barrio Bucaramanga.

Rotura de dos tubos de acueducto uno en el barrio Bucaramanga y el otro en el
barrio El Poblado en el sector de Girdn.

Fallas y contaminacion del suelo en el barrio Bucaramanga.

Problemas en el funcionamiento de la planta de asfalto que han generado
demoras a la hora de enviar el pavimento.

Dificulta en el acceso de la volqueta a la hora de descargar el triturado y la
arena.
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3. IDONEIDAD DEL SUPERVISOR TECNICA Y SU PERSONAL AUXILIAR

Segun la Real Academia Espafiola la palabra idoneo es un adjetivo que tiene como
significado “Adecuado y apropiado para algo”. Si relacionamos esta palabra con
nuestra practica empresarial y el compromiso que tenemos como futuros ingenieros
civiles de la Universidad Pontificia Bolivariana en el cual tenemos una formacién
integral en las personas en lo ético, cientifico, empresarial y cultural. Se puede decir
que durante nuestro proceso como estudiante los docentes de la universidad nos
dan a conocer al paso de los semestres el perfil de profesional, las caracteristicas y
el compromiso social que tenemos como ingenieros civiles egresados de la UPB.

La ley 400 de 1997 y 1229 del 2008 establecen los criterios y requisitos minimos
para poder ejercer nuestra carrera enfocados en la supervision de obra. El
reglamento colombiano de construccién sismo resistente (NSR-10) titulo | —
Supervision técnica, toma como referencias las anteriores leyes mencionadas y
presenta como generalidad que todo ingeniero civil, arquitecto o constructor en
arquitecto e ingenieria puede ejercer el cargo de supervisor de obra si este cuenta
con los requisitos de calidad minimos.

3.1. Supervisor técnico

La NSR-10 presenta tres (3) caracteristicas que debe tener un supervisor técnico:

e PROFESION: De acuerdo con el articulo 35 de la Ley 400 de 1997 y la Ley 1229
de 2008 el supervisor técnico debe ser un profesional arquitecto, ingeniero civil
o0 constructor de arquitectura e ingenieria este debe poseer matricula
profesional.

e EXPERIENCIA: De acuerdo con el articulo 36 de la Ley 400 de 1997 y la Ley
1229 de 2008 el supervisor debe acreditar ante la comision asesora permanente
del régimen de construcciones sismo resistentes una experiencia mayor de
cinco (5) afos de ejercicio profesional que se contaran a partir de la expedicién
de la tarje profesional.

e INDEPENDENCIA: El articulo 37 de la Ley 400 de 1997 exige que el supervisor
técnico sea un ingeniero civil, arquitecto, constructor de arquitectura e ingenieria
laboralmente independiente del constructor el cual esta realizando la obra tanto
de la estructura, o de los elementos no estructura que estén cubiertos por el
reglamento.

Para fines educativos y en lo que compete esta practica empresarial la NSR-10 le
da la oportunidad al practicante de ingenieria civil poder entrar en el campo como
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auxiliar de la supervisién de obra cumpliendo unos requisitos y siendo guiado por
un supervisor de obra ya profesional.

3.2. Personal auxiliar

La NSR-10 presenta tres (3) caracteristicas que debe tener un personal auxiliar.

e GENERAL: De acuerdo con lo establecido en el articulo 38 de la Ley 400 de
1997, las caracteristicas como criterios, requerimientos y experiencia del
personal profesional y no profesional, como inspectores, controladores y
técnicos se dejaran a libre veredicto del supervisor técnico, teniendo presente
gue todo lo relacionado con el auxiliar debe estar acorde con las laboras
encomendadas, tamafio, Iimportancia y dificulta de la obra.

e DIRECCION Y RESPONSABILIDAD: De acuerdo con el articulo 22 de la Ley
400 DE 1997 presenta que el supervisor técnico podria delegar labores de
supervision técnica al personal auxiliar, pero siempre debe estar bajo la
direccién y responsabilidad del supervisor de obra.

e RESIDENTES DE SUPERVISION TECNICA: Es un profesional ingeniero civil,
arquitecto o constructor en arquitectura e ingenieria que ejerza la funcion de
residente de supervision técnica, este profesional debe estar matricula y debe
contar con la experiencia requeria que se deja a juicio del supervisor técnico,
pero esta debe ser evaluada dependiendo de las labores, el tamario,
importancia y dificultad que va a tener este residente en la obra.

Esta supervision ejercida por un profesional o un auxiliar de supervision
residente contempla distintos grados de supervision técnica, esta se encuentra
divida en dos (2) grados y se maneja dependiendo del tipo de caracteristicas
que se utilicen en la construccion, el grupo de uso que pertenezca, area de
construccion y sistema estructural que tenga el proyecto.

e GRADO A — SUPERVISION TECNICA CONTINUA: Para este tipo de
supervision se solicitad que esta una persona auxiliar profesional que este
permanentemente en la obra y llevar un control del personal auxiliar, profesional
y no profesional. En este grado el supervisor técnico debe asistir
permanentemente al proyecto con el propésito de supervisar y dar las
indicaciones permanentes a su auxiliar en campo.

¢ GRADO B - SUPERVISION TECNICA ITINERANTE: Para este tipo de
supervisién no se requiere un auxiliar que este permanentemente en la obra, en
cambio se solicita al supervisor técnica que asista con frecuencia para que
verifique el avance que se va realizando en obra.
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Dependiendo de las caracteristicas del proyecto indicadas en la Tabla 1, se
recomienda emplear y definir el grado de supervision técnica que se debe manejar
en la obra.

Enla Tabla 1l se presenta el grado de supervision técnica recomendado para obras
civiles.

Tabla 1 Grado de supervision técnica recomendado

Tabla 1.4.3-1
Grado se Supervision Técnica Recomendado
. Control de A B
Material Area calidad Supervision Supervision
estructural | Construida (5) | realizado por el Técnica Técnica
constructor ltinerante Continua
Concreto menos de 3000 | Grupos de Uso | Grupos de Uso
Estructural, m? Iyl Iy Iv
entre 3000 m*y Grupos de Uso | Grupos de Uso
E;;{f‘mf::'; 6000 m* Lyll Iy IV
Madera | mas de 6000 m? Glmlﬁlﬁ "["'.f,":'
menos de 3000 | Grupos de Uso | Grupos de Uso
me 1yll Iy Iv
entre 3000 nr y (rupos de Uso
Mamposteria | =" 6500 ny L IL 11y IV
Grupos de Uso
mas de 6000 m* 111, 11y IV
Notas:

1. Estin exentas de Supervision Técnica de la construccidn, segln el Articulo 18 de la Ley 400 de 1597, las
edficaciones con menos de 2000 m" de drea construida.

2. Las estructuras de edificacionss de los grupos de uso I0 y IV, independientemants de su drea, segin o
Articulo 20 de la Ley 400 de 1997, deben somaterse 3 Supenvision Técnica de |a construccién

i, El dissfiador estructural, o &l ingeniero gectecnista, Segin el Pardgrafo 2* del Articulo 18 de [a Ley 400 de
1987, pueden exigir Supervision Técnica de la construccién, independientemente del drea, segin la
complejidad, procedimeaentos constructives o materiales empleados.

4,  Las estructuras deefiadas y construidas de acusrdo con @l Titule E deél Reglaments, segln &l Parigrafo 1*
del Articulo 18 de la Ley 400 de 1007, estin exentas de Supervision Téonica, siempre y cuando se trate de
menos de 15 unidades de vivienda

5. Cuando ¢l proyecto se desarrole por atapas, o area a considerar serd |3 consignada en la lieencia de
construccion, )

8. Serecomienda Supervision Técnica linerante para estructuras de mamposteria mayores a 1000 mis®

Fuente: Reglamento Colombiano de Construccidon Sismo Resistente NSR-10, Titulo | —
Supervision Técnica
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4. MARCO TEORICO

Una de las partes mas significativas para cualquier obra civil es el ciclo de vida que
tiene su infraestructura y a esta se le atribuye los gastos de mantenimiento que se
le deben realizar después de un tiempo y es mas notable cuando esta esta en sus
altimos afos de vida Gtil. Todos estos gastos incluyen diferentes areas de trabajo
que también poseen un costo dentro del proyecto porque desde que se realizar una
obra civil se tienen que prever los gastos futuros y que técnicas se van a aplicar
para realizarlo de la mejor forma.

Los proyectos viales son los que tiene mayor presencia el desgaste en la
infraestructura y las vias que estan dentro de una ciudad son las que poseen mayor
utilizacion e intensidad de rodamiento entre los vehiculos que la circulan también
dependiendo de sitio donde se encuentre habrd desplazamiento de vehiculos
livianos y/o pesados.

Actualmente existen empresas dedicadas a solo la investigacion de materiales y
desarrollo de diferentes tipos de asfaltos dependiendo de la necesidad del cliente y
se ven afectados por diferentes caracteristicas, pero todo este desarrollo ha llevado
a buscar distintos sistemas de disefio y todos tiene como objetivo permitir la facil
aplicaciéon del asfalto buscando una mejor adhesién entre el asfalto existente y el
nuevo.

4.1. Sello Asfaltico

4.1.1. Historia de la emulsién asféltica

Las emulsiones asfalticas iniciaron en el siglo XX. Fue en los afios 20 cuando se
tratd de generar conocimiento sobre aplicacién de estas emulsiones empezando a
emplearse como un riego (spray applications) y como paliativos de polvo (dust
palliatives). Esta nueva forma de mejorar las condiciones de la via crecié de forma
lenta por la falta de conocimiento que se tenia sobre la aplicacion de esta. Al paso
de los afios se va viendo el desarrollo sobre este tema y se van conociendo distintas
formas y aspectos que podrian afectar la aplicacion de este sello, los distintos tipos
de emulsiones, el grado de aplicacion, equipos de construccién y diferentes formas
de aplicarlo dio la necesitada de ser abordado el tema con mayor seriedad y pondria
en juicio los diferentes métodos que utilizan distintas empresas. [4]

Entre los afios 1930 y 1950 se incrementa firmemente la aplicacion de emulsiones
siendo asi que en los afios siguientes de la segunda guerra mundial los ingenieros
viales de la época empezaron a utilizar més esta practica aumentando el volumen
y la carga de transito que podria soportar las vias mejorando sus mezclas. Esto llevo
al desarrollo acelerado y mejoramiento del conocimiento en las mezclas asfalticas
tratando de reducir el tiempo empleado para la aplicacién de la mezcla y
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especificando que este debe ser utilizado en caliente con cemento asfaltico como
ligante. [4]

4.1.2. Componentes de la emulsion asfaltica

Es la dispersion de finas gotas de asfalto, estabilizada en una fase acuosa con
presencia de agentes emulsificante, al final se obtiene un producto con
relativamente fluido. Esta puede ser utilizada sin calor o con solventes. Su
almacenamiento debe ser a temperaturas con menor temperatura a las que se
utiliza en otro tipo de asfalto.

Esta emulsidbn estd basada en tres componentes asfalto, agua y agentes
emulsificante con algunos tipos de aditivos dependiendo sus caracteristicas. [5]

llustracion 2 Componente de la emulsion asfaltica

EMULSIFICANTE AGUA ASFALTO
MOLINO
COLOIDAL

TANQUE DE
ALMACENAMIENTO

Fuente: Emulsiones Asfalticas, documento técnico No 23 — secretaria de
comunicaciones y transportes Instituto Mexicano de Transporte

e Asfalto

El asfalto es un material termopléstico, este material es un residuo del proceso de
refinacion del petréleo crudo. Por esta razon las mezclas quimicas que estructura
son complicadas al momento de la realizacion del mismo, pero su gran importancia
en la industria de la construccién, rehabilitacion, mejoramiento y mantenimiento de
vias hace que el comercio en esta area sea apetecido por distintas empresas del
area de la construccion.

La fabricacion de emulsiones asfalticas es un trabajo complejo para cualquier
empresa de asfalto, la empresa que produzca este sello debe tener presente los
diferentes pardmetros o propiedades que debe tener la emulsion para poder tener
una buena aplicacion. El principal aspecto para tener la emulsién para poder tener
una buena aplicacion, la viscosidad, estabilidad y comportamiento reoldgico. En su
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estructura quimica también depende de los elementos que son afiadidos,
tensioactivos y reactivos quimicos.

La composicion quimica de los asfaltos se genera de composiciones quimica de
gran complejo con hidrocarburos de alto peso molecular con proporciones de
(Oxigeno, Azufre y Nitrégeno) también con metales como Vanadio y Niquel. Todos
estos componentes construyen las diferentes caracteristicas fisicas, reoldgicas,
coloidales y durabilidad en el asfalto. En algunas ocasiones estas emulsiones de
asfalto pueden contener aditivos, como estabilizantes, mejoradores de
recubrimiento, adherencia o agentes de control de rotura.

El asfalto es muy susceptible a los cambios de temperatura y estos crean que esta
sufra de envejecimiento por los diferentes tiempos de exposicion, las propiedades
mecanicas del asfalto son muy pobres ya que a bajar temperaturas tiende a ser
guebradizo y también su baja recuperacion elastica cuando se ejerce una fuerza por
el rodamiento de vehiculos hace que este disminuye su vida util al pasar del tiempo.

e Agua

El agua contrae propiedades que se desean al final y esta no debe ser reducida
porgue al contener minerales u otros elementos que podrian afectar la fabricacion
de esta emulsiéon. Considerando que el agua que es de consumo humano (agua
potable) no es adecuado para la composicidon del asfalto, la presencia de iones de
calcio y de magnesio es preocupante en el agua, pero esta es tratada con cloruro
de calcio que hace que la emulsion catidnica aumente la estabilidad durante el
almacenamiento.

e Agentes emulsivos

Estos agentes dependen de la medida de quimicos utilizados como emulsivos. El
objetivo de este agente es mantener las gotitas de asfalto en suspension estable y
gue controle el tiempo de rotura. Como primeros agentes se utilizaron sangre de
buey, arcillas y jabones, pero el aumento de la demanda en las emulsiones al pasar
los afios se fue mejorando estos agentes haciéndolo mas eficientes y ahora se
utiliza los acidos grasos, la madera y aceites (resina y ligninas).

4.1.3. Usos emulsiones asfalticas

Los usos principales de las emulsiones asfalticas dependen si contienen o no
agregado. [1]

Sin agregado

e Riego
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Consisten en el rociado uniforme de la emulsion asfaltica, este no necesita la
utilizacion de agregado y su forma de distribuirla es por medio de un camion
regados, este debe esta provisto con una bomba para poder obtener un riego
uniforme.

e Tratamiento y sellado

Este es utilizado para pavimentos de aspecto viejo y con pequeias grieta o poros
superficiales que puedan producir dafios mas grandes a futuro, también se mejora
la adherencia con esta nueva capa asfaltica.

llustraciéon 3 Tratamiento usando emulsién asfaltico

pavimento
ol envejecido

Mueva capa
de asfalto

Fuente: Emulsiones asfélticas uso s-rompimiento
Con agregado

e Tratamientos superficiales

Es la aplicacion de la emulsion sobre la superficie a intervenir, a la cual se le afiade
una capa de agregado pétreo de tamafio uniforme. Se pueden realizar dos o tres
aplicaciones y su espesor maximo debe ser aproximadamente una pulgada.

llustracion 4 Tratamiento superficial en varias capas

Fuente: Emulsiones asfalticas uso s-rompimiento

34



e Tratamientos anti fisuras

La utilizaciébn de esta emulsion asféltica retarda el reinicio de las fisuras en el
pavimento, esto depende del espesor que tenga la capa que pongamos sobre la
existente. Se utiliza un geotextil impregnado para mejorar la absorcion del ligante
esto asegura la estanqueidad y facilita la unién entre las capas.

llustraciéon 5 Fisuramiento de un pavimento

Fuente: Emulsiones asfalticas uso s-rompimiento

e Lechada o slurrys

Es la combinacion de un agregado denso con emulsién asféltica, agua, Filler mineral
y aditivos, esta es utilizada para recubrir y proteger el pavimento, aplicada en rutas
nacionales, calles urbanas, aeropuertos, etc. Tiene un espesor que esta entre 3y
14 mm, se sobrepone esta capa sobre pavimentos nuevos o ya existentes, sobre
asfalto o concretos.

e Mezclas en frio

Combinacién de un arido con un ligante asfaltico, esta mezcla es utilizada en
pavimentos de alta calidad como carpetas de rodamiento o bases asfalticas y tienen
propiedades como de resistir deformaciones e impermeabilizar la via para no recibir
dafo con el agua.

4.1.4. Aplicacion

e Preparacion de la junta o grieta: al realizar las juntas se debe hace run aseo
general en toda la zona que se va a intervenir con el sello asfaltico y eliminar
todo material suelto.

¢ Imprimacién: Cuando la junta este totalmente limpia y seca se debe regar y dejar

ligamento o imprimante asfaltico que sirve para mejorar la adherencia entre el
pavimento viejo y el sello asfaltico. [2]
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e Aplicacion del sellante: esta emulsion asfaltica se va a fundir una vez alcanzada
una temperatura de 170°c y se debe verter por debajo del nivel del pavimento
existente. [7]

e Compactacion: al aplicar el sellante en la via se puede ir compactando después
de algunos minutos de fundido y se puede entregar al servicio cuando la
emulsion se enfrié a temperatura ambiente.

4.1.5. Ventajas

e Durabilidad: con un uso adecuado de los equipos de riego de sellante y la
compactacion y una buena emulsién asfaltica cumpliendo de las condiciones
necesarias para la via se puede permitir una mayor vida util del tratamiento. [3]

e Seguridad y confort: Las dosificaciones correctas en la emulsion evitan el
exceso de gravilla suelta y esto previene el derrape de los vehiculos.

¢ Impermeabiliza e impide la filtracion de agua, aceite y solventes que afecten la
via.

e Mejora la estética de la vida porque el pavimento viejo es suplantando por una
capa de emulsion que le da aspecto de pavimento nuevo.

4.2. Reutilizacion de pavimento flexible

El reciclaje del pavimento flexible trata de la reutilizaciéon de los materiales que
conforman un pavimento existente y que ya ha tenido gran desgaste al paso del
tiempo.

Los tratamientos que hoy en dia se han utilizado son técnicas que se han
desarrollado por experimentos directos y conceptos empiricos que se obtienen de
procedimientos de ensayo y error. Estos tienen principios fisicos-mecanicos y se
basa en la buena gradacion del material existente ya que estos tienen las
caracteristicas indicadas para ser aptos en estructuras asfélticas. También se
maneja el ligante asfaltico presente en los residuos del material y con un proceso
guimico por medio de aditivos, agentes rejuvenecedores, emulsiones o crudos se
puede llegar a ser reutilizado este ligante.

Como primer paso se debe realizar la disgregacion pretendiendo que se separen
los agregados pétreos gruesos y de fracturar los pedazos de forma fina que siguen
ligados en el asfalto existente, esto se realiza con el objetivo que estas particular se
puedan adherir en el asfalto nuevo.
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Para empezar la segunda fase de debe recuperar o rejuvenecer el pavimento
residual que esta en los escombros ya disgregados, esto se hace para recuperar
las propiedades de resistencia y bituminosas del ligante; cuando se realiza una
recuperacion en caliente se debe seleccionar el rejuvenecedor para que este no
afecte las condiciones actuales del residuo asfaltico. Para el sistema frio se utiliza
el pavimento viejo como se encuentra y solo se le adiciona asfalto en forma de crudo
pesado o de emulsiones.

Por ultimo, para dar por terminado este proceso de reciclaje se divide en dos partes
dependiendo de la forma en la que se vaya a trabajar el asfalto si es in situ 0 en
planta, cuando se realiza de la primera forma se realiza la mezcla de los materiales
disgregados y los aditivos o agentes, por medio de esta mezcla podemos obtener
un nuevo material que es utilizado como capas intermedias en la estructura del
pavimento para colocar sobre esta la capa de rodadura.

En caso de que sea en planta o en frio se les realiza el mismo procedimiento, pero
con la diferencia es que a este nuevo pavimento se le realiza el control pertinente y
los ensayos para validar que este pavimento reciclado cumpla con todas las
condiciones para poder ser utilizado como capa de rodadura.

Tipos de reciclaje

Segun VALLEJO, (2004), existen 4 formas de realizar el reciclaje de pavimento, dos
gue son en planta y dos que son in situ y lo que varia es la temperatura en la que
se va a realizar el proceso [30]

e En plantay en caliente
e Insituy en caliente
e En plantay en frio

e Insituyen frio
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llustracion 6 Utilizacion en la fabricacion de mezclas recicladas en Europa

(%)
® (%4) (%) PRUD%E:EI%W DE
MATERIAL |RESISENCE |REALMENTE| LAS MEZCLAS
PAIS ASFALTICO | oD ©0 | USADOEN | NUEVASEN
RECICLABLE N RECICLAJE | CALIENTE QUE
DISPONIBLE | ., /-on | ENFRIO CONTENGAN
MATERIAL
RECICALDO
Alemama | 14.000.000 82 18 50
Austria £00.000 10 10 3
Bélzica 13.000.000 50 0 36
Trlanda 13,000 38 0 71
Dinamarca 740,000 =80 0 53
Ezlovenia 22000 30 10 13
Eslovaguia 1.250 0 0 0
Francia 6,500,000 13 =) =T
Holands 3,400,000 %0 70 55
Hungria - 13 0 0.6
Ttalia 14.000.000 18 3 0
Norega 3080000 7 26 3
Polonia 1.000.000 1 53 0.2
Reino Unido | 5.000.000 0 0 0
Republica 604.400 30 50 10
Checa
Fepaia 690,000 30 i3 3
Suecia §30.000 50 50 0
Suiza 943,000 50 50 0

Fuente: EAPA, 2006
Fuente: EAPA, 2006

En estos paises se ha adoptado politicas de reciclaje el cual en los ultimos afios ha
ayudado a dejar de utilizar materiales nuevos y en cambio reciclar aquellos que han
cumplido su funcion, pero por medio de un proceso se puede mejorar y reutilizar.

En Colombia este proceso se ha llevado a cabo en dos ciudades, Medellin y Bogota
desde el afio 1992 se ha venido utilizando la técnica de reciclaje en frio y se ha
ganado experiencia en este tema. Actualmente en el pais se lleva a cabo el reciclaje
in-situ para pavimentos, esto se debe que al pais han llegado maquinas las cuales
pueden procesar el pavimento viejo y rehabilitar en pavimentos nuevos con un costo
muy inferior. [30]

La utilizacion de estos pavimentos se ha realizado en las siguientes vias de nuestro
pais:

e Quibdd — Yuto (Choco)

e Medellin — Santuario (Antioquia)
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e Manizales — Mesones (Caldas)

e Autopista Bogota — Villavicencio (Cundinamarca)

e Dentro de la ciudad de Bogota (Av. Américas, Av. 68, Av. Boyaca, Av. Lara
Bonilla)

Ventajas de reciclar el pavimento asfaltico [31]

¢ Permite utilizar el 100% del pavimento existente, lo que reduce el costo de
construccion con materiales virgenes

¢ Reduce el consumo de energia

e Se puede realizar primero un carril y después el otro lo que hace que reduzca
los inconvenientes econdmicos a la hora de cerrar la via

e Permite abrir el trafico en pocas horas

e Conservacion de los recursos naturales

¢ Reduccion de los materiales de desecho

e Pavimentos reciclados se pueden volver a reciclar
¢ Mejoramiento de la resistencia al deslizamiento

e Mejora el perfil geométrico de la calzada

4.3. Enfermedades laborales en el sector de la pavimentacion

La situacion actual del pais y su crecimiento en el desarrollo de su infraestructura
vial ha tenido gran inversion en los Ultimos por parte el sector publico y privado. En
esta practica empresarial se esta pavimentando aquellas vias las cuales EMPAS ha
realizado algun tipo de reposicion en la tuberia y ahi se lleva a intervenir y
pavimentar. Segun los estudios que se han realizado en este sector se han
presentados distintos problemas en la calidad de vida de los trabajares que estan
en este medio.

Este capitulo trata sobre las enfermedades y se presenta un resumido analisis sobre
las enfermedades laborales mas comunes por causa del trabajo realizar al
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pavimentar, estos problemas pueden causar lesiones fisicas, perturbacion
funcional, invalides o la muerte también se pueden categorizar permanentes o
temporales. [26]

El libro de la salud y la seguridad en el trabajo en su tercer volumen capitulo 93 que
hace referencia al area de la construccion define los asfaltos como mezclas
complejas con componentes quimicos de alto peso molecular y que en ellos
predomina los asfaltenos, hidrocarburos, ciclicos (aromaticos o naftenicos) entre
otros componentes. La composicion del asfalto depende al uso que se le vaya dar
y al proceso utilizado durante su proceso.

Actualmente se generan 60 millones de toneladas de asfalto las cuales el 80% son
utilizados en construccion y mantenimiento de vias.

Se han realizado estudios sobre la exposicion de las personas con las particulas de
hidrocarburo aromaticos polinucleares (PAH) este estd compuesto de naftaleno y
este componente puede producir cancer.

Sobre el humo gue bota el asfalto no se posee gran informacion, pero el manejo del
asfalto cuando este se encuentre a una temperatura alta y sin elementos de
proteccion personal puede causar quemaduras de alto grado porque el pavimento
e pegajoso y no se quitan con facilidad. Una de las mayores preocupaciones en la
aplicacién del asfalto es la irritacion de la piel y de los ojos por el humo ya que este
se encuentra caliente. Enfermedades que puede producir este humo es dermatitis
y lesiones en el rostro parecidos al acné y en algunos casos queratosis ligera en
caso de que se exponga al trabajador en repetidos y prolongadas ocasiones.

Al inhalar el humo que bota el asfalto se forma congestion nasal, bronquitis,
neumonia, dilatacién bronquial, perdida ciliar, atrofia epitelial y necrosis. Esto se
llega a la realizacion de algunos estudios los cuales indican que estos problemas
se causan por respirar el aire contaminado con hidrocarburos y que el grado de
intensidad en el problema depende de la dosis de aire que se respira.

Se hicieron algunas pruebas con ratones para observar el efecto en la piel cuando
se trabaja con asfalto refinado al vapor y este produjo tumores en la piel. En las
personas todavia no existen prueba que certifigue que el asfalta sea cancerigeno,
pero se tiene que analizar que cierto numero de personas que han sido expuestas
a betunes asfaltico se les ha desarrollado un cancer respiratorio, dos estudios
daneses muestran que a algunos de los trabajadores se les desarrollo algun tipo de
cancer de pulmén.

Los trabajadores que tengan que expandir el asfalto y el conductor de la maquina
deben llevar mascaras para evitar que los vapores del pavimento entren con
facilidad y respire involuntariamente particulas toxicas, ademas no se debe comer,
beber o fumar cuando se esté realizando esta practica. [27]
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Se realiz6 un andlisis y priorizacion de los factores de riesgo teniendo como guia la
metodologia propuesta en la guia técnica colombiana GTC-45. Para esta practica
se miraron tres actividades las cuales se realizan durante la aplicacion de asfalto en
la pavimentacion de las vias; nivelacion, imprimacion y pavimentacion y se
analizaron los riesgos que posee al ejercer alguna de estas actividades.[28] Por
ejemplo, riesgos fisicos (ruido, radiaciones, vibraciones y altas temperaturas),
riesgo quimico (polvo, gases y vapores), ergondmicos (posturas inadecuadas y altas
cargas), biolégicos (bacteria y virus) entre otras, se miraron todos los posibles
riesgos que se puedan generar y se puedan convertir en accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales.

¢ Riesgos en la nivelacion y compactacion: este trabajo consiste en la instalacion
de la base granular preparacion la superficie en conformidad a los
alineamientos, pendientes y dimensiones indicados en cada proyecto.

Tabla 2 Riesgos en la nivelacion y compactacion

FACTOR DE RIESGO
Fisicos Energia mecanica

Concentracion de

OQuimicos material particulado

CO, CO2, SO2, NO2

Sobreesfuerzos y
movimientos

Ergonomicos Estar de pie o sentado

por mucho tiempo

Fuente: A. Caceres, C. Luis; Legislacion en salud ocupacional y riesgos
profesionales. Bogota: Salud Laboral. 2005

e Riesgos en la imprimacion: este segundo paso comprende la limpieza de la
base granular donde se piensa pavimentar de tal forma que este sin material
contaminados, seco y de la mejor forma compactada para asi poder aplicar
una capa ligante la cual establece una buena adherencia entre la superficie
existente y nueva.

Tabla 3 Riesgos en laimprimacion

FACTOR DE RIESGO
Fisicos Energia mecanica (ruido)
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FACTOR DE RIESGO

o Liquidos (Emulsion asféltica)
Quimicos
Gases (CO, CO2, SO2, NO2)
Ergonémicos Estar de pie

Fuente: A. Caceres, C. Luis; Legislacion en salud ocupacional y riesgos
profesionales. Bogotéa: Salud Laboral. 2005

e Riesgo de la pavimentacion: es una mezcla la cual llega a la obra con una
temperatura mayor de 100°c, el extendido del pavimento puede ser por medio
de una maquina pavimentadora con ayuda de algunos trabajadores.

Tabla 4 Riesgo de la pavimentacion

FACTOR DE RIESGO
Fisicos Energia mecénica (ruido)
Quimicos Gases (CO, C0O2, SO2, NO2)
Sobreesfuerzos y movimientos

Ergondmicos

De pie o sentado

Fuente: A. Caceres, C. Luis; Legislacion en salud ocupacional y riesgos
profesionales. Bogota: Salud Laboral. 2005

Es general existen dos peligros principales cuando se maneja el asfalto, el primero
son los incendios y explosiones que se pueden producir y lo segundo es la
exposicion de gases producidos por el asfalto puede tener graves efectos en la
salud del trabajador que incluyen dolor de cabeza, sarpullido, fatiga, reducido,
irritacion a la garganta y ojos, tos y hasta cancer en la piel.

Equipo de proteccion personal

La OSHA (Occupational Safety and Health Administration), recomienda a las
empresas que cada trabajador utilice equipos de proteccion personal (EPP) esto
para poder reducir las posibles exposiciones a los accidentes que se pueden
presentar en los procesos de la pavimentacion de vias. [36]

Para el personal es importar estar protegido de las quemaduras e irritaciones que
se pueden causar por el asfalto ya que este llega a la obra a temperaturas muy
altas. Ademas, productos quimicos que son utilizados para la aplicacién del
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pavimento y estos pueden afectar el torrente sanguineo por la piel expuesta no
protegida y esto podria distintas enfermedades en cada persona. [36]

Recomendaciones en el momento de manejar el asfalto caliente.

e Careta tamafio minimo 200 mm (8 pulgadas).

e Ropa suelta con cuellos cerrados y con puiios abrochados en las muiiecas.
e Botas por lo menos 150 mm, amarradas sin aberturas.

e Pantalones sin dobladillos.

e Cremas y lociones protectoras contra los irritantes a la piel.

e Guantes térmicos insulados con pufios largo que cubren los brazos.
En caso de algun accidente se debe realizar lo siguiente

Cuando un trabajador presente alguna lesion ya sea por exposicion de gases de
asfalto, asfalto frio, asfalto caliente se debe presentar atencibn medio o primeros
auxilios inmediatamente.

Gases de asfalto

e Lleve al trabajador a tomar aire fresco.
e Darle respiracion si la persona presenta problemas para respirar.

e Administrar respiracién artificial si la persona deja de respirar.
Asfalto frio

e Se debe quitar el asfalto frio de la piel con un limpiador de manos sin agua o se
puede utilizar un aceite mineral tibio a 43°c.

e Lavar la piel con buena agua y jabon.
e Quitar laropay bafar a la persona inmediatamente.

e Cuando el dafio es en los ojos se debe controlar con agua por al menos 5
minutos.
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Asfalto Caliente

e Aplicar agua fria o hielo en la zona donde haya quemadura de asfalto.

e Sila quemadura en el trabajador es mas del 10% del cuerpo se debe aplicar
agua tibia, o mas caliente para aliviar el dolor, porque se debe quitar el calor del
asfalto lo més rapido posible.

¢ No quitar el asfalto de la piel.

¢ No vendar la quemadura.

4.4. Concreto rigido
4.4.1. El suelo

Esta losa de concreto se puede realizar sobre el suelo natural o alguna subrasante,
teniendo en cuenta que no puede haber presencia de materia organica o de arcilla
gue no tenga buenas condiciones para poder soportar el peso de los vehiculos que
pasaran sobre este, independientemente de donde se construyan las losas de suelo
se tendran que compactar y esta debe llegar a un 95% de Proctor modificado.

e Base granular: el principal objetivo de la base es servir como capa de soporte
uniforme en el cual se apoyaran las losas, servir para poder controlar las
variaciones volumétricas del terreno estas deben cumplir con las caracteristicas
gue estipulan las normas y especificaciones INVIAS. [6]

e Base de suelo cemento: es una mezcla entre suelo, cemento y el agua en
proporciones especificas dependiendo del trabajo a realizar y la calidad del
suelo donde se construye, también contribuye en bajar los indices de plasticidad
y disminuir los cambios de volumen en los materiales aumentando su capacidad
de soporte. [6]

4.4.2. Colocacién de acero y juntas

Actualmente las barras de refuerzo en los pavimentos rigidos se colocan de método
manual, los operarios van ubicando las barras antes de pavimentar y soportan estas
en posicion vertical, se debe tener en cuenta que los soportes no impidan la
colocacion y consolidacion del hormigon.

Las barras pasajuntas seran de acero liso y deben estar engrasadas, estas se
ubican entre la junta de las dos losas, tratando que el paralelismo entre el eje
longitudinal de la via, estas son importantes en el pavimento rigido y se hacen para
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poder controlar los esfuerzos de contraccién y de dilatacion de material también a
los cambios de temperatura y humedad. [10]

Las barras de amarre se deben utilizar longitudinalmente y su objetivo es evitar que
las losas de concreto se desplacen, deberan tener acero corrugado y su diametro y
longitud debera ser especificado por el disefiador, estas se deberan localizar en la
mitad del espesor del concreto.

La junta en los concretos tiene diferentes funciones y estas se pueden clasificar en:

e Construccion: se utiliza cuando se va a realizar la fundida de la placa final y se
deberia detener la construccion, estas juntas son como la separacion de carril.

e Contraccion: controlan las grietas transversales que son ocasiones por
esfuerzos a traccion y controla las grietas que causa el alabeo del pavimento.

e Alabeo: es cuando el concreto tiene cambios en la humedad y temperatura, al
ser variable estas producen esfuerzos que podrian llegar a generar fisuras.

e Expansion-Aislamiento: son utilizados para estructuras fijas, por ejemplo, pozos
de inspeccion, sumideros, valvulas y otras estructuras diferentes al pavimento.
También se debe utilizar donde haya cambiar de direccion de la via e
intersecciones con otros pavimentos.

Para realizar el sello de juntas y poder obtener buena adherencia del material
sellante entre las caras verticales de la losa se debera tener limpio la parte donde
va la junta. El material que se va a utilizar para sellar las juntas debera ser elastico
y permitir las dilataciones y contracciones que presentan en las losas sin tener que
agrietarse.

Para realizar los cortes de pavimentos en las juntas se debe realizar con precaucion
para crear los agrietamientos en los lugares donde se tiene previsto. Este corte se
debe hara cuando el concreto se esté endureciendo.

Cuando se hace el corte y se empieza a observar la pérdida del agregado en la justa
0 pequefia fisuras en la losa de concreto es un indicio que el concreto no esta
endureciendo.

4.4.3. Concreto

Los concretos utilizados para pavimentos se disefian para trabajar a flexo traccién
y soportar esfuerzos de carga de distintos tipos de acuerdo con la caracteristica del
proyecto a trabajar.
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Hay concretos para pavimentos urbanos (urbanizaciones, avenidas, zonas de
estacionamiento), industriales (fabricas, centros comerciales, estacionamientos y
pisos) y para carreteras (locales, regionales e internacionales); y cada uno tiene
unas caracteristicas especiales dependiendo el uso que se le valla a dar. [12]

Los materiales del concreto son tres:

e Arena: la resistencia a la abrasion depende del desgaste de la arena y del
agregado grueso. Entre mas pesado sea el transito debemos tener arena mas
limpia, respecto a la calidad de esta existe la (Norma INV E-133-04) el cual tiene
las especificaciones minimas de la arena. [6]

La mejor arena producida viene de la explotacion de playas o de bancos de rio,
cuando la arena se almacena es recomendable cubrirla con plastico evitando
que el viento se lleve la arena més fina que se encuentre.

e Agregado grueso: la calidad del agregado grueso es importante por la
resistencia mecanica que adquiere el concreto y la resistencia al desgaste,
dependiendo del peso de los vehiculos que pasan por la via es preferible
escoger los agregados mas resistentes ante el desgaste. Esta propiedad del
agregado se mide en el ensayo de La Maquina de Los Angeles (Norma INV E-
218-07).

e Cemento: para la construccion de pavimentos se utiliza el cemento tipo 1 a
menos que el diseflador exija que se tenga que realizar el concreto con otro tipo
de cemento, como podria ser el tipo 3.

e Agua: el agua debe ser libre de azucares y otros contaminantes.

4.4.4. Curado

Cuando se habla de concreto con este espesor este tiende a secarse muy rapido y
a fisurar rdpidamente, por lo cual es importante empezar el curado de forma
correcta, es importante mantener la humedad y los regimenes de temperatura
adecuados para que el concreto alcance la resistencia y se garantice la calidad de
este.

La aplicacion de agua por medio de rociado, vapor o cubiertas de materiales como
tejidos de fiqgue o algoddn, aserrin y paja son buenos para poder garantizar que el
concreto guarde su contenido de humedad durante sus primeros dias, este curado
debe empezar cuando se vea que el concreto superficialmente este seco y no tengo
rastro de agua, las condiciones del clima también pueden afectar el curado del
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concreto y puede variar dependiendo a la humedad, velocidad del viento y la
temperatura.

4.45. Texturizado

El objetivo principal es que la estructura de concreto tenga una superficie buena la
cual pueda entregar Optimas condiciones para poder lograr contacto con el
neumatico, el macro texturizado se logra al pasar una escoba con cerdas metélicas
para poder realizar unas lineales contrarias al flujo de la via. [12]

4.4.6. Beneficios del concreto

En la Tabla 5 se muestran los beneficios del concreto respecto a la seguridad vial y
el cuidado que se le da al medio ambiente.

Tabla 5 Beneficios del concreto

Concreto

Reducs &l =slpiquen de sgua supsricial (no 2s ahuella, no &= empoza).
Msjor adherencia supserficial: textura rugoea para megor adhersncia entre
paEviments y newmatico.

Seguridad vial Bayor Vizibilidad: = 3 veces maa reflsjants que ol safala.
= Ahormos &6n coetoa de luminecdn en viss urbanas hissts
un 30% de enargla

Planicidad Superficial: Conssna textura superficial por mas tismpao.

Ahomo de combustible en camionss pusds ir da 0.8% 2 &.8% ve_ aszfalo.

Sa reducen lza emisiones de didwido de carbono y ofras.
Culdadoe del ) . .

Medio Amblente | Fequiera de 2 a5 veces menos enargia an su construccidn, mantanimianto

v rehabilitacidn,

E=s 100% raciclabls.

Reducse &l efects de calor urbano, por su color v propiedades reflactoras.

Fuente: Asociacion Canadiense del Concreto Premezclado [11]

4.5. Mejoramiento de la subrasante con piedra rajon

En la obra situada en el barrio Bucaramanga al realizar la demolicién del pavimento
existente y empezar con la limpieza del terreno para tener la sub-rasante en
perfectas condiciones para iniciar la intervencion con la base granular, se observo
el suelo se encontraba en malas condiciones ya que la tierra se encontraba
contaminada en la mayor parte del terreno. Como solucion el supervisor de
interventoria de la obra dio la orden de realizar una excavacion mas profunda a la
que se habia pactado llegando a excavar 70 cm en total.
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Como parametro de evaluacion se observa la capacidad de soporte o resistencia a
las deformaciones por esfuerzo cortante bajo las cargas del transito para las cuales
esta disefiado el pavimento, también se tuvo presente el contenido de humedad del
suelo y los cambios de volumen por el agua en exceso, llegado a que estos cambios
pueden presentar grandes dafos en la estructura de pavimento.

Segun el INVIAS (Instituto Nacional de Vias) en su articulo 230 [32] de las nhormas
y especificaciones técnicas se pueden realizar mejoramientos de la sub-rasante con
adicion de materiales, esto consiste en el mejoramiento de la sub-rasante para la
estructura de pavimento realizando el suministro y colocacién de materiales pétreos
(piedra rajon), esto se realiza cuando se encuentran rellenos o suelos con
propiedades de soporte bajas y sea necesario reemplazar con el fin de evitar
problemas de hundimientos o deformacién en un futuro.

La PIEDRA RAJON, es constituido como material pétreo con buena resistencia, su
tamafo maximo dependera del espesor de la capa de mejoramiento y sobre esta
se tendra que ir un material granular de menor tamafio para llenar los vacios inter
granulares y asi poder tener una buena compactacion.

4.6. Pavimento de concreto optimizados —losas de mejor tamafo y espesor

En los ultimos afos se han desarrollado técnicas para la reduccion del espesor de
las losas y asi poder optimizar el tamafio de cada losa dependiendo del trafico y el
tipo de vehiculo que tendra la via. Esta técnica se ha venido desarrollando con
distintos tipos de pruebas y ensayos a gran escala, se han probado bajo cargas
variables con espesores de 8,15 y 20 cm, todas estas con base granular y sobre
capas asfalticas sin adherir.

Durante los ensayos elaborados en los tres espesores se identifico hasta qué punto
resistio el trafico y con cuantos ejes equivales no se mostraron grietas en el
concreto. [25]

e Espesor de 20 cm: No mostraron agrietamiento siendo ensayadas con 50
millones de ejes equivalentes.

e Espesor de 15 cm: mostraron grietas a los 12 millones de ejes equivalentes.

e Espesor de 8 cm: mostraron sus primeras grietas a los 75 millones de ejes
equivalentes.

Para optimizar el comportamiento de las losas se deben mirar distintos factores
externos como el clima, trafico, capa y materiales. En los ensayos realizados se ha
calculado situaciones criticas variando las cargas mecanicas y térmicas con
distintas posiciones, en general se dice que las ultimas innovaciones en losas de
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concreto hacen que este pavimento rigido sea 7 cm mas delgado que el disefio
tradicional de la AASHTO (1993).

Este método de pavimentos en concreto rigido y de menor espesor ha generado
grandes cambios en los sectores publicos y privados para cualquier tipo de carretera
teniendo un costo menor a realizar una estructura de pavimento tradicional.
Teniendo presente que esta losa de concreto permite el transito de vehiculos
pesados y liviano.

Ventajas de utilizar pavimentos rigidos optimizados

e Poco mantenimiento

Bajo impacto ambiental por que se ahorra 30% en iluminacion

Disminucion del calentamiento del terreno al reflejar el calor de las losas

No requiere sellos de juntas ni barras de traspaso

Facil de reparar en caso de fallas

Para poder optimizar el pavimento en concreto redujeron las dimensiones de cada
losa, esto para que durante el paso de cada vehiculo solo exista un juego de ruedas
sobre cada una, para mejorar la distribuciéon de cada carga y asi poder evitar el
agrietamiento a flexion, estos estudios los ha venido realizando la Universidad de
lllinois de EE. UU. [25]

En Colombia

Se han realizado distintos proyectos de pavimentos rigidos optimizados y se le ha
dado el debido seguimiento a cada carretera construida, los resultados son
satisfactorios de acuerdo con los beneficios que ha generado esta nueva tecnologia.

Algunas vias construidas en nuestro pais

e Via residencia: Proyectos Torres del Parque, Valledupar: una via de uso
residencial y de parqueo de vehiculos, cuenta con un espesor de losa de 12 cm
y una subbase de 25 cm para un trafico de 500.000 EE, se realizé en el afo
2017

e Vias urbanas Barranquilla: en esta ciudad se han realizado distintas obras de
pavimentacion con esta nueva tecnologia reduciendo el espesor del disefio
original entre unos 4 y 6 cm optimizando su forma para poder brindar buenos
resultados.
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e Tramo Piloto, Tunel de Oriente, Antioquia: para este tramo piloto se elaboraron
cinco sectores con 40 m cada uno, teniendo 22 losas de 1.8 m de longitud. Para
estos ensayos se vario el MR del concreto y asi obteniendo distintos espesores
de disefio para un mismo trafico.

4.7. Reutilizacion del pavimento rigido (Concreto)

La alta demanda que se ha venido presentando en los ultimos afios en el sector
publico y privado de la construccién ha generado gran produccién de concreto en
Colombia. La generacion de volumenes de residuos de concretos dados por las
demoliciones de estructuras existentes y la creacion produccién de concreto para
realizar nuevas estructuras han generado un gran impacto al medio ambiente no
solo en nuestro pais si no en todo el mundo. A través de los afos distintos paises
han creado leyes y normas, con el fin de mejorar las medidas ambientales sobre el
uso del RCD. [23]

En Colombia se han creado algunos lineamientos que permiten el aprovechamiento
de estos recursos existentes, como fin de innovar a la hora de reducir los residuos
generados por las demoliciones en las distintas obras que se van manejando en el
pais. Esto disminuye la utilizacion de materias primas no renovables reduciendo el
impacto ambiental generado por estos residuos.

En Bogota especificamente por trata de mitigar la gravedad y diversidad del impacto
ambiental generado por los residuos generacion por las distintas obras de
construccion de la ciudad la Secretaria Distrital de Ambienta (SDA) planteo la Guia
de Manejo Ambiental para el sector. Aqui se muestra la forma en la que se debe
procesar correctamente e integralmente los RCD generaos por las actividades de
construccion en Bogota y no solo se trata de construccién sostenible si no también
le da la aplicacion de la reutilizacion para poder generar un bienestar propio en la
obra y asi disminuir costos. [24]

Proceso de reciclado del concreto

El procedimiento que se hace para reciclar el concreto es muy comun, todo
comienza en una planta de reciclaje de concreto que contiene como maquinaria dos
trituradoras estas deben de tener dos bandas y una de ellas debe contener un iman
el cual tenga la fuerza de atraer lo que queda de acero en los residuos, este debe
tener el tamafo indicado para poder procesar y cuando no es asi se hace una
trituracion manual por medio de pica en los escombros. Después de pasar por el
iman pasara por un martillo con un rotor que depende a la velocidad que ponga el
operador que esta entre los 80 a 100 revoluciones por minuto, a mayor velocidad el
residuo generado serd mas fino.
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Durante todo este recorrido esta banda transportadora tendré imanes para poder ir
limpiando este concreto en estas dos fases, este material final es utilizado como
agregado y contiene como caracteristica que es una materia de mejor calidad a los
agregados normales. [35]

Algunas aplicaciones del concreto reciclado

Como aplicaciones de materiales reciclados de RCD, en Colombia han sido muy
escasos, segun investigaciones realizadas en Colombia se han solo estudiado
propiedades como a la resistencia a la flexibn, compresion y para blogues y
adoquines prefabricados. En otros paises se ha utilizado como subbases viales en
su forma granular y dependiendo el pais en el gue se encuentren tiene un porcentaje
de presencia en el concreto estructural, en el Reino Unido es de 20%, Australia es
de 30% y Alemania es de 45%. [35]

e En 38 estados de Estados Unidos se utilizan el concreto reciclado como
agregado para subbases viales.

e 11 estados de Estados Unidos reciclan el concreto y lo reutilizan como concreto
nuevo.

e Holanda es un pais donde esta prohibido el desecho de concreto y todo lo
reciclan y lo reutilizan.

e Sao Paulo y Belo Horizonte en Brasil reciclan el concreto y lo utilizan en
agregados para las subbases viales y existe legislacion que promueve el
reciclado de concreto.

e Tailandia recicla el concreto y lo convierte en productos prefabricas para
proyectos comunitarios.

e Japon utilizada casi todo su concreto para recuperacion en sus proyectos viales
como subbase.

e Qatar y los Emiratos Arabes producen agregados con el concreto reciclado.

4.8. Pavimento rigido vs pavimento flexible

Al inicio del siglo XX las vias de transporte han evolucionado de forma constante
viendo la necesidad de tener una infraestructura eficiente en todas las carreteras
del mundo, brindando al usuario mejor comodidad al manejar su vehiculo.
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Cuando estamos iniciando una obra vial uno de los mayores dilemas es saber qué
tipo de pavimento seria el mejor, y esto ha sido un tema de gran discusion entre
ingenieros, constructores y contratistas en los ultimos afios.

Es importante recordar que la estructura de pavimento ya sea flexible o rigido se
somete a cargas de alto trafico, a los cambios de clima, temperatura, esfuerzos y
deformacion entre sus capas. Todos estos factores afectan el ciclo de vida o ciclo
de servicio por esto la estructura de pavimento tiene diferentes propiedades en la
calidad de sus materiales y estos dependen del uso y las caracteristicas a las que
se va a utilizar el pavimento.

Aungue las condiciones del pavimento cuando se abra el servicio no solo dependen
de la calidad de los materiales utilizados, también se debe tener presente que un
buen proceso constructivo y una programacion de mantenimiento cada vez que lo
necesite.

Respecto a la estructura es importante realizar un analisis empleando modelos de
representacion real para revisar su desempefio a las distintas condiciones a las que
esta expuesto, esto se debe realizar por medio de ensayos que realicen empresas
que tenga la capacidad de simular cada condicion y se deberan guiar por las normas
técnicas vigentes.

La realizacion del disefio de pavimento debe ir enfocada a ciertas caracteristicas las
cuales se definan dependiendo el uso que se les vaya a dar y se debera observar
algunos objetivos que se deben considerar de gran importancia, por ejemplo:

e Comodidad en los usuarios.

e Durabilidad en la estructura de pavimento.
e Buena friccion en los heumaticos.

e Amistoso con el medio ambiente.

e Excelente estado de la capa de rodadura.
e Optimiza los costos de construccion.

¢ Mantenimiento adecuado del pavimento.
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Comparacion de los dos tipos de pavimento

A la hora de realizar un pavimento se debe determinar las propiedades de la sub-
rasante, condiciones de trafico y ambientales a las cuales va a estar expuesto el
pavimento durante todo su ciclo de servicio. Cuando se tengan esas tres
condiciones claras podemos determinar que disefio seria el correcto, considerando
los aspectos estructurales y criterios de tolerancia de los dos tipos de pavimento.
[34]

Teniendo los dos disefios ajustados por un analisis de costo — beneficio de
alternativas planteadas por el ingeniero disefiador y siguiendo las recomendaciones
de este si se puede definir cual de los dos métodos de construccién y mantenimiento
es mas eficiente y pueda satisfacer los niveles de servicios exigidos por el publico.
[34]

A continuacion, se presenta Tabla 6 versus de los dos tipos de pavimento que se
podran utilizar a la hora de realizar una pavimentacion vial [34]

Tabla 6 Pavimento rigido vs pavimento flexible

PAVIMENTO RIGIDO | PAVIMENTO FLEXIBLE
Disefio y durabilidad

Tienen como ventaja que su | Se recomiendo realizar periodos
periodo de disefio minimo es de 20 | de disefio de 10 a 20 afios, cuando
afnos segun lo explica el Manual | estos poseen mas de 20 afios son
Peruano 2014 de carreteras, pavimentos con asfalto de alta
suelos, geotecnia y pavimentos. calidad o modificados para tener
mayor ciclo de servicio.

Disefio estructural y transmision de esfuerzos

Los pavimentos en concreto | Aqui se presentan multiples capas
trabajan estructuralmente | donde los  esfuerzos  son
dependiendo del area de cadalosa | distribuidos en forma gradual por
y esta absorbe los esfuerzos que | toda la estructura de pavimento.
se producen por las cargas, este
tipo de pavimento se puede colocar
directamente sobre la sub-rasante
sin necesidad de hacer una capa
base.

Tipos de falla
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Las fallas tipicas son por fatiga
cuando los esfuerzos son
mayores a la resistencia de las
losas de concreto y se pueden

Presenta fallas por fatiga o por
deformacion de las capas que la
componen, ademas estas fallas se
presentan inicialmente  como

presentar fisuras como | fisuras en la capa de rodamiento
escalonamiento, agrietamiento | que al paso del tiempo y sin ningun
en esquina o0 agrietamiento | tratamiento se pueden convertir en

problemas mas significativos como
la piel de cocodrilo,
agrietamientos, roderas y
desprendimientos.

transversal y longitudinal.

Servicio - comodidad

Un buen proceso constructivo y un mantenimiento oportuno durante el
ciclo de servicio de cualquiera de los dos tipos de pavimento son
importantes para brindar al usuario un nivel alto de confiabilidad al
transitar por esta via, en general las dos brindan buena calidad de
servicio todo depende cual sea el tratamiento que se le dé al paso de los
anos.

Efectos ambientales

Los cambios de temperatura| Se sabe que el pavimento es un

afectan al concreto y general
problemas de alabeo y esfuerzos
de contraccién por estos cambios
también se pueden presentar
algunas fisuras o problemas de
transferencia de cargas entre
cada losa, pero en términos
generales el pavimento en
concreto es menos sensible a los
cambios de clima y estos son
considerados mas ecolégicos.

material termo — plastico y su
resistencia se ve afectada
dependiendo de la temperatura,
también por el cambio de las
condiciones del clima tienden a
gue la estructura del pavimento se
comporte de forma diferente en los
climas frios este tiende a
rigidizarse y en climas calientes el
pavimento tiende a ahuellarse
porgue se vuelve mas blanco.

Costo

Los costos de construccion iniciales entre el pavimento rigido son mas
altos respecto al costo de un pavimento flexible, pero a la hora de hablar
del costo de mantenimiento de la via el pavimento flexible necesita mayor
mantenimiento respecto al rigido. Para poder comparar el costo que tiene
cada tipo de pavimento se debe mirar las caracteristicas de cada
proyecto, periodo de disefio y condiciones del mercado en este momento
para poder ver las diferencias entre cada una.

Fuente: Propia
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5. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

5.1. Localizacién y replanteo

Las imagenes muestran la ubicacion de los sitios donde se intervino la primera etapa
del proyecto, se encuentra una imagen con vista satelital y otra in situ. En la imagen
in situ evidencia el estado inicial de la via donde se la empresa EMPAS S.A intervino
en el sistema de alcantarillado.

El objetivo de esta actividad es referenciar la ubicacion de la obra y definir
exactamente donde se iniciara y finalizara la recuperacion de la malla vial y que
manejo se le debe dar dependiendo el estado en el que se encuentre el terreno.

En la llustracion 7 e llustracién 8 se encuentra la localizacion vista satelital e in
situ del barrio Mutis, Bucaramanga — calle 56 entre carreras 7 y 8.

llustracion 7- Vista satelital
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Fuente: Google Maps
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llustracién 8 - In situ

Fuente: Ecozona S.A.S.

En la llustracion 9 e llustracion 10 se encuentra la localizacion en vista satelital e
in situ del barrio Bucaramanga, Bucaramanga — carrera 8 entre calles 67 y 672.

llustracion 9 - Vista satelital
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llustracion 10 - In situ

Fuente: Ecozona S.A.S

En la llustracion 11 e llustracion 12 se encuentra la localizacién vista satelital e in
situ del barrio El Poblado, Gir6n — calle 46 entre carreras 22 y 23.

llustracion 11 - Vista satelital
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lustracién 12 - In situ

Fuente: Ecozona S.A.S

En la llustracion 13 e llustracion 14 se encuentra la localizacion vista satelital e
in situ del barrio Narifio, Bucaramanga — carrera 6 entre calles 21 y 22

llustracion 13 - Vista satelital

Fuente: Google Maps
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lustracién 14 - In situ

Fuente: Ecozona S.A.S

En la llustracion 15 e llustracidn 16 se encuentra la localizacion vista satelital e
in situ del barrio Narifio, Bucaramanga— calle 16

llustracién 15 - Vista satelital
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llustracion 16 - In situ

Fuente: Ecozona S.A.S
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5.2. Cerramiento con malla verde

Establecer los lineamientos técnicos, administrativos, calidad y de seguridad
industrial en el trabajo. Este cerramiento se hace con malla verde antes de dar inicio
a la obra y durante todo el proceso de ejecucion del proyecto, para crear un
aislamiento entre el personal no permitido y el grupo de trabajo.

Las siguientes imagenes muestran el encerramiento realizado para los trabajos que
se realizaron en la primera etapa, en el Barrio Mutis no se realizé cerramiento, pero
se hizo la sefalizacion pertinente para el manejo y control del trafico.

En las siguientes ilustraciones se muestra el cerramiento con malla verde de los
sitios intervenidos.

llustracion 17 - Cerramiento en el barrio Santa Cruz, Giron

Fuente: Ecozona S.A.S

61



llustracion 18 - Cerramiento en el barrio Bucaramanga, Bucaramanga

"

Fuente: Ecozona S.A.S

llustracion 19 - Cerramiento en el barrio El Poblado, Girén

Fuente: Ecozona S.A.S
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llustracién 20 - Cerramiento en el barrio Narifio, Bucaramanga

Fuente: Ecozona S.A.S
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5.3. Excavacion manual en material comun

Este item se refiere a los movimientos de tierra mediante el proceso de excavar y
retirar volimenes de tierra u otros materiales para la conformacién del suelo donde
se hara el mejoramiento de la estructura de la via.

Para este proyecto el cual se manejan distintos sitios en el area metropolitana se
evidencio que la calidad del suelo variaba dependiendo a la zona y la profundidad
de excavacion. Para tres de las cinco obras solo se realiz6 la excavacion en el cajeo
de la red principal y la red domiciliarias de alcantarillado y estas presentaban un
buen material granular porque era un relleno que se habia hecho provisionalmente
mientras se contrataba toda la recuperacién de la malla vial.

En un caso aparte, en el Barrio Bucaramanga se realiz6 la intervencion de la red de
alcantarillado por parte del EMPAS S.A y se evidencio que el suelo estaba
presentando fallas y estaban afectando la estructura del pavimento.

Para este caso en particular la empresa contratante indico que se debia realizar una
excavacion de 10 cm de espesor para quitar el suelo blando que se encontraba,
pero al realizar esta excavacion se present6 que el suelo que habia por debajo de
este presentaba un alto grado de contaminacién y que realizar un pavimento rigido
encima de este suelo era arriesgarse a que el concreto sufriera fisuras en los
primeros 6 meses de vida util.

Por eso se llegd a la conclusién de realizar una excavacion de 45 cm para poder
eliminar gran parte del suelo el cual estd en mal estado y en dos lugares especificos
donde el suelo estaba en muy mal estado se bajaria a 70 cm para realizar obras de
mejoramiento en el mismo.

En las siguientes ilustraciones se encuentran las excavaciones de los barrios
intervenidos.
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llustracion 21 - Excavacion barrio El Poblado, Giréon
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Fuente: Ecozona S.A.S

llustraciéon 22 - Excavacion barrio Narifio, Bucaramanga

Fuente: Ecozona S.A.S
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llustracion 23 - Excavacion barrio Santa Cruz, Girén

Fuente: Ecozona S.A.S

llustracién 24 - Excavacion barrio Bucaramanga, Bucaramanga

Fuente: Ecozona S.A.S
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5.4. Demolicion de pavimento asfaltico y en concreto rigido

Pavimento en concreto: En coordinacion con la interventoria se deberan determinar
las &reas de pavimento en concreto que se han de demoler. Esta consiste en la
demolicion total o parcial de la estructura y se realizara en pavimentos existentes
por esta razdn se debera trabajar con la precaucién necesaria para evitar que el
pavimento que no va a ser intervenido no sufra fisuramiento en su estructura.

Pavimento asfaltico: Este trabajo comprende la demolicion de la capa de rodadura
en donde se realizara el reemplazo total de la via a recuperar, esta debe ser
autorizada por la interventoria la cual definira el alcance de este item.

Para el caso del Barrio Bucaramanga el cual se encontr una capa de pavimento
asfaltico de 5 cm de espesor y también concreto rigido que tenia un espesor minimo
de 15 cm y maximo de 42 cm el cual se presentd en lugares donde el terreno tenia
mayor profundidad, esto hizo que esta actividad se ampliara en tiempo porque el
espesor de concreto no era el mismo en todas las partes.

En el Barrio Santa Cruz se decide demoler en algunas areas especificas el
pavimento asfaltico para poder mejorar la junta entre el pavimento nuevo y el
existente.

llustraciéon 25 - Demolicion de pavimento y concreto en el barrio
Bucaramanga, Bucaramanga

Fuente: Ecozona S.A.S
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llustracién 26 - Demolicion de pavimento y concreto en el barrio
Bucaramanga, Bucaramanga

Fuente: Ecozona S.A.S

llustracién 27 - Demolicion de pavimento en el barrio Narifio, Bucaramanga

Fuente: Ecozona S.A.S
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5.5. Mejoramiento de la subrasante con piedrarajon

En la obra situada en el barrio Bucaramanga al realizar la demolicion del pavimento

existente y empezar con la limpieza del terreno para tener la sub-rasante en
perfectas condiciones para iniciar la intervencion con la base granular, se observo
el suelo se encontraba en malas condiciones ya que la tierra se encontraba
contaminada en la mayor parte del terreno. Como solucién el supervisor de
interventoria de la obra dio la orden de realizar una excavacion mas profunda a la
que se habia pactado llegando a excavar 70 cm en total.

Como parametro de evaluacién se observa la capacidad de soporte o resistencia a
las deformaciones por esfuerzo cortante bajo las cargas del transito para las cuales
esta disefiado el pavimento, también se tuvo presente el contenido de humedad del
suelo y los cambios de volumen por el agua en exceso, llegado a que estos cambios
pueden presentar grandes dafios en la estructura de pavimento.

Segun el INVIAS (Instituto Nacional de Vias) en su articulo 230 de las normas y
especificaciones técnicas se pueden realizar mejoramientos de la sub-rasante con
adicion de materiales, esto consiste en el mejoramiento de la sub-rasante para la
estructura de pavimento realizando el suministro y colocacién de materiales pétreos
(piedra rajén), esto se realiza cuando se encuentran rellenos o suelos con
propiedades de soporte bajas y sea necesario reemplazar con el fin de evitar
problemas de hundimientos o deformacion en un futuro.

La PIEDRA RAJON, es constituido como material pétreo con buena resistencia, su
tamafio maximo dependera del espesor de la capa de mejoramiento y sobre esta
se tendra que ir un material granular de menor tamafo para llenar los vacios inter
granulares y asi poder tener una buena compactacion.

Este método de mejorar la subrasante se ha venido utilizando en distintas obras del
pais, manejando los mismos métodos y especificaciones técnicas que se realizaron
en el barrio Bucaramanga, algunas de las obras son:

Cundinamarca: Anden parque de los maestres en la Universidad Nacional de
Colombia, Instrumentacion de pavimentos con la Universidad de los Andes

Boyaca: Mejoramiento y mantenimiento de las vias rurales del municipio de
Ramiriqui

Santander: Mejoramiento de la malla vial en las vias de agua blanca la venta, la
venta, la venta pariqui en el municipio de Floridablanca.
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llustracién 28 - Piedra rajon barrio Bucaramanga, Bucaramanga

Fuente: Ecozona S.A.S

llustracién 29 - Piedra rajon barrio Bucaramanga, Bucaramanga

Fuente: Ecozona S.A.S
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5.6. Base granular y suelo cemento

Esta actividad comprende lo que es el suministro, transporte, colocacion,
humedecimiento, extension y conformacién; y terminado del material de base
granular aprobado por la interventoria con las indicaciones dadas por la empresa
contratista.

En el caso de Barrio Bucaramanga que presentaba un suelo contaminado en mal
estado se decidi6 realizar un mejoramiento en piedra de ciclépeo especificamente
en dos zonas donde se encontraba la mayor falla de suelo, después de esta capa
de piedra estara la subbase y la base granular, pero ademas por peticion de la
empresa contratista también se decidi6 realizar una mezcla de suelo cemento sobre
toda la via para disminuir su plasticidad y evitar el cambio brusco de volumen
cuando se entregue la via.

Para el resto de barrios solo se decidio hacer un llenado con material granular a la
caja de la red principal y domiciliaria dejando aproximadamente 12 cm de espesor
por debajo de la caja para aplicar la primera capa de pavimento.

llustracion 30 - Base en el barrio Santa Cruz, Giron

Fuente: Ecozona S.A.S
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llustracion 31 - Base en el barrio El Poblado, Giron

Fuente: Ecozona S.A.S

llustracién 32 - Base en suelo cemento barrio Bucaramanga, Bucaramanga
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Fuente: Ecozona S.A.S
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llustracién 33 - Base en el barrio Narifio, Bucaramanga

Fuente: Ecozona S.A.S
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5.7. Compactacion

En el caso de vias terrestres buscar una buena compactacion del suelo podria
mejorar las condiciones de via util de la via porque impricaria disminuir la
compresibilidad de suelos y poder incrementar la estabilidad volumetria. Tambien
se busca el no agrietamiento, la permeabilidad y el incremento de la resistencia del
suelo.

En este proyecto se utiliza la compactacion en la base granular, suelo cemento y en
el sello asfaltico para dar el acabado final. A cada una de estas capas se hace el
procedimiento de compactacion para evitar cambios de volumen al haber infiltracion
de agua en el terreno.

Para la recuperacion de las cinco vias se realizo la compactacion pertienen pasando
en repetidas ocaciones por el mismo tramo de via para darle buena compactacion
hasta que se viera bien conformada tanto la base como el sello de asfalto que se le
aplica.

Se toma en cuenta la recomendacion dada por un maestro externo a la obra que es
compactar con rana o saltanrin la rasante de la via para poder evitar algun tipo de
hundimiento interno a la hora de darle un vibrado a la base granular.

llustracion 34 - Compactacion base granular en el Barrio Bucaramanga,
Bucaramanga

Fuente: Ecozona S.A.S

74



llustraciéon 35 - Compactacién de larasante de la red principal y domiciliarias
en el barrio El Poblado, Girén

Fuente: Ecozona S.A.S

llustracion 36 - Compactacion pavimento red principal y domiciliarias en el
barrio El Poblado, Gir6n

Fuente: Ecozona S.A.S
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5.8. Pavimentacién de lared principal y domiciliaria

La pavimentacion de la red principal y dominiciliar se realizar despues de compactar
la base granular para asi poder nivelar el pavimento existente con el pavimento
nuevo y poder tener una capa de pavimento nivelada para poder sellar de asfalto la
via completa.

Esta capa de pavimento se le daba dar transito por lo menos 10 dias, esto fue
requirido por la empresa contratante para que el pavimento tuviera mejor condicion
y se compactara totalmente con el paso de la llanta de los carros.

Como diferencia este pavimento posee una base granular de mayor tamafo, porque
el sello es una capa de recuperacion y rejuveneciento de la capa de rodadura de
pavimento existe y por ende este debe tener un tritura de menor tamafo y el
pavimento.

Esta pavimentacion de la espina de pescado se realiza para los barrios El Poblado
y Santa Cruz en Giron y Narifio en Bucaramanga.

llustracion 37- Pavimentacion espina de pescado barrio El Poblado, Girén

Fuente: Ecozona S.A.S
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llustracién 38 - Pavimentacion espina de pescado barrio Santa Cruz, Giron

Fuente: Ecozona S.A.S

77



5.9. Acero de refuerzo

En el barrio Bucaramanga se realizo la pavimentacion en concreto rigido, por esta
razén se debe construir una estructura de acero entre losas de concreto para
mejorar la capacidad de soportar las cargas y poder transferir las cargas al pasar el
vehiculo de una a otra losa.

El disefio estructural para este pavimento lo entrego la empresa contratista EMPAS
S.A el cual se trabaja de una malla electrosoldada sobre una capa de concreto de
5 cm de espesor y traslapos o juntas entre cada losa vertical o horizontal cada 30
cmy en acero liso y deben estar engrasado.

En la junta de la mitad de las dos losas se debe cubrir las varillas de acero con un
tubo para que este quede algo suelto y pueda controlar las grietas causadas por el
alabeo y que las losas de concreto no se desplacen.

También se encuentra horizontalmente en la parte inferior de cada losa envueltas
en tubo para evitar el agrietamiento cuando el vehiculo pasa de una losa a otra 'y se
forma dos esfuerzos que hacen un pandeo del concreto.

llustracién 39 - Colocacién de la malla electrosoldada barrio Bucaramanga,
Bucaramanga

e

Fuente: Ecozona S.A.S
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llustracién 40 - Colocacién de las juntas entre losas en el barrio
Bucaramanga, Bucaramanga

Fuente: Ecozona S.A.S
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5.10. Concreto de 3000 Psi

El concreto utilizado para el barrio Bucaramanga fue de 3000 psi, esta decision fue
tomada por la empresa contratante EMPAS S.A y ellos mismos se encargaron de
realizar el disefio de mezcla del concreto.

Este concreto fue prepara en obra con mezcladora y siguiendo el disefio dado por
la empresa EMPAS S.A, se utilizé para cada bulto de cemento de 50kg son 7 baldes
de arena, 8 baldes de triturado y 5 baldes de agua, el balde utilizado para estas
dosificaciones es de 10 litros.

La fundida de concreto se realiza por losas terminada se empieza el empalme la de
otra, primero un carril completo y después se hace la junta con el carril contrario.
Para cada losa de concreto se comienza con una capa de concreto de 5 cm
aproximadamente para poder colocar encima la malla electrosoldada y después se
riega mas concreto completando los 20 cm de espesor de concreto y ahi si
colocando el refuerzo de acero.

Por altimo, se le hace un rayado al concreto de en la direccion contraria al transito
para evitar que este quede totalmente liso y pueda mejorar las condiciones de
friccion entre el pavimento y la llanta.

llustracion 41 - Maquina mezcladora de concreto
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Fuente: Ecozona S.A.S
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llustracién 42 - Preparacion del concreto en obra

"]

Fuente: Ecozona S.A.S

llustracion 43 - Capa de concreto de 10 cm para colocacion de la malla
electrosoldada

Fuente: Ecozona S.A.S
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llustracion 44 - Primera losa en concreto terminada (sin rayar)

Fuente: Ecozona S.A.S

llustracién 45 - Losa en concreto con rayado

Fuente: Ecozona S.A.S
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llustracién 46 - Pavimento en concreto terminado en el barrio Bucaramanga,
Bucaramanga

Fuente: Ecozona S.A.S
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5.11. Sello asfaltico

Para la aplicacion del sello en el barrio Narifio y Mutis se utilizaron aproximante 8
volquetas de 7 m3 de asfalto, estas llevaban a una temperatura aproximada de
150°c a 170°c dependiendo de la distancia que estaba la planta asfaltera a la via en
intervercion, el clima, la temperatura y la forma en que fue transportado y cubierto
el asfalto.[13] [7].

Primer se debe hacer un riego de liga para la aplicacién de sellos en la superficie y
poder tener adherencia entre el pavimento existente y el nuevo sello que se va a
aplicar. [9]

La primera volqueta va descargando poco a poco el asfalto en la maquina
pavimentadora y esta la va regando sobre la superficie en toda el primer carril de
modo que los operarios alcancen a extenderla sobre todo el primer carril, se hace
este procedimiento por toda la via a reparar hasta que quede totalmente cubrierta
de pavimento, este asfalto se debe de mantener lo mas caliente posible a la hora
de extender y compactar.

Actualmente ya se realizo el sello de las vias de los barrios El Poblado, Giron; Narifio
y Mutis en Bucaramanga, en el barrio Santa Cruz no se ha sellado porque se esta
dando un mayor tiempo de rodamiento en la via porque esta no es tan transitable
por vehiculos.

En la llustracion 47, llustracion 48 e llustracion 49 se encuentran los tres
procesos para finales para dar por terminada la recuperacion de la malla vial del
barrio El Poblado, Giron.
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llustracion 47 - Riego de impregnacion asfaltica en el barrio El Poblado,
Girén

CONTRATISTA: ECOZONA SAS.
SUPERVISOR: ING. ERVIN PATROCINIO FLOREZ PEDRAZA

&
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Fuente: Ecozona S.A.S
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llustracion 49 - Barrio El Poblado, Giron

Fuente: Ecozona S.A.S

En la se encuentran los tres procesos para finales para dar por terminada
recuperacion de la malla vial del barrio Narifio, Bucaramanga.

llustracién 50 - Riego de impregnacion asfaltica en el barrio Narifio,
Bucaramanga

Fuente: Ecozona S.A.S
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llustracion 51 - Sello asfaltico en el barrio Narifio, Bucaramanga

Fuente: Ecozona S.A.S

llustracion 52 - Barrio Narifio, Bucaramanga

Fuente: Ecozona S.A.S
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En la se encuentran los tres procesos para finales para dar por terminada
recuperacion de la malla vial del barrio Mutis, Bucaramanga.

llustracién 53 - Riego de impregnacién asfaltica en el barrio Mutis,
Bucaramanga

Fuente: Ecozona S.A.S

llustracion 54 - Sello asfaltico en el barrio Mutis, Bucaramanga
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Fuente: Ecozona S.A.S
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llustracion 55 - Barrio Mutis, Bucaramanga

Fuente: Ecozona S.A.S
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OBSERVACIONES

Durante el mes de agosto y septiembre se presentaron fuertes lluvias en
algunas ocasiones desde temprano en la mafiana y otras en la tarde, afectando
la base granular y provocando que el pavimento se enfrié mas rapido. Por eso
es importante tapar la base granular y la volqueta que transporta el pavimento
tener un plastico impermeable, ademas de mirar los pronosticos del clima de la
pagina del IDEAM para analizar como puede estar el comportamiento del clima
el dia de pavimentar.

En dos ocasiones el pavimento durante su recorrido planta — obra se enfrié
rapidamente y cuando llego la hora de pavimentar este no estaba en la
temperatura correcta y fue mas dificil compactar. Se deberia revisar la
temperatura del pavimento a la hora de salir de la planta y a la hora de llegar a
la obra.

En el barrio Mutis se presentaron dos dias de fuertes lluvias el cual toco para la
obra durante una hora, esto ocasiono que la base granular en dos redes
domiciliarias se estancara el agua. Al siguiente dia en horas de la mafana se
secO y se pavimento toda la red principal y domiciliaria, pero en horas de la tarde
el pavimento se fisuro todo ese tramo, también se generd un colchon porque la
base granular se mojé bastante y se contamino creandose vacios. Se demolié
todo el pavimento dafiada y se saco la base reemplazandola por nueva base
granular y volviendo a pavimentar.

Se generaron fisuras en el pavimento a la hora de compactarlo con el vibro
compactador, esto se debe a que el asfalto todavia estaba muy caliente y no es
recomendable compactar a altas temperaturas. De esta manera se dej6 reposar
el pavimento de 10 a 15 minutos mientras bajaba su temperatura.

En el barrio Bucaramanga se dafaros dos tubos de acueducto los cuales
estaban situados en la parte donde se hizo el refuerzo del terreno con piedra
ciclopeo y se tuvo que excavar a 70 cm. Toco llamar al acueducto de
Bucaramanga para que vinieran a arreglar el tubo que habiamos dafado.

En una ocasién se tuvo el infortunio que empezo a llover cuando se estaba
pavimentando, el asfalto todavia estaba en la volqueta y comenz6 a mojarse y
enfriarse rapidamente, toco mandar a un empleado para que trajera plasticos
impermeables para cubrir la volqueta y evitar que el asfalto se dafara.
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e En el barrio Mutis el terreno estaba duro en el momento que se iba a realizar la
excavacion y el primer dia de trabajo alla el rendimiento de la obra fue minimo
porque se demoraban mucho picando la tierra. Por esta razén se llevo a la obra
el compresor con los taladros para poder demoler esta tierra mucho mas rapido.
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RECOMENDACIONES

Se recomienda analizar el prondstico del tiempo del clima en la pagina
IDEAM para el dia que se hara la pavimentacion y poder evitar las posibles
lluvias.

Se sugiere tomar la temperatura de pavimento con un termometro a la hora
gue llega a la obra, cuando se esté esparciendo sobre la base granular y
cuando se vaya a compactar.

Se recomienda cubrir la base granular con un plastico para evitar que se llene
de agua y se contamine. También si se llega a mojar la base es importante
sacarla, esparcirla y ponerla al sol para que se seque y siga estando en
buenas condiciones.

A la hora de compactar se debe esperar que el pavimento esparcido baje su
temperatura de 90 a 100 grados para que este no presente fisuras y quede
con una buena presentacion.

En las zonas donde se debe excavar a mas de 50 cm se debe tener
precaucion porgue en algunos casos la tuberia de gas y acueducto puede
gue no tenga la profundidad exigida y se puede contar con el infortunio de
romper un tubo.

La volgueta donde se transporte el asfalto y/o la base granular se debe contar
con un plastico impermeable para cubrirlo en caso de lluvia.

Cuando el terreno a excavar estar duro a la hora de picar se deberé trabajar

con un taladro para que ayude a demoler la tierra y se pueda avanzar mas
rapido en la obra.
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CONCLUSIONES

Es importante conocer a que temperatura se va a manejar el pavimento para no
cometer errores en el momento en el momento de expandirlo y compactar.

Para tener grandes avances de obra se requiere contar con la maquinaria
adecuada para facilitar el trabajo en las diferentes actividades a realizar.

Cuando se desea pavimentar se debe mirar el prondstico del tiempo para alejar
cualquier indice de lluvia que pueda afectar durante el proceso de la
pavimentacion.

Los trabajadores deben contar con todo su equipo de proteccién personal para
evitar quemaduras a la hora de manipular el asfalto caliento.

Cuando la base granular es afectada por la lluvia, se debe retirar y reponer por
nueva base para evitar que haya futuros hundimientos.

La reutilizaciébn de pavimento que se encuentra en buen estado es de gran
importancia porque se disminuye los costos de cada una de las obras
expuestas, en el barrio Santa Cruz se obtuvo un ahorro de 20%, en el barrio
Narifio se ahorré 16.6%, en el barrio El Poblado un 11.2% de ahorro en el
pavimento nuevo.

Las losas optimizadas es un nuevo método que ha cambiado el concepto de
pavimentacion, porque se obtiene un ahorro minimo del 40% de concreto,
dependiendo del espesor que se maneje en la zona y el tipo de tréfico a la que
estaba expuesta.

Los gases toéxicos que emiten el asfalto producen en el cuerpo humano distintas
clases de enfermedades por eso es importante realizar estas practicas con los

elementos de proteccion personal.

La determinacién del tipo de pavimento que se desea utilizar en la zona
depende del tipo de caracteristicas que esta expuesta la via
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